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Исследована радикальная полимеризация метилметакрилата (ММА), в присутствии пивалатного комплекса FeIII [Fe3O(Piv)6(H2O)3]+(Piv)-·3EtOH (ПК, Piv- - анион пивалиновой кислоты) и пероксида бензоила (ПБ).

	
[image: image1.wmf]F

e

F

e

F

e

O

O

O

H

2

O

O

H

2

O

H

2

O

O

C

C

R

R

O

O

O

O

O

O

C

C

O

O

C

C

R

R

R

R

O

O

C

R

R

=

C

M

e

3


	Схематическое изображение пивалатного комплекса FeIII (ПК)


Исследование полимеризации ММА, инициированной ПБ при 60 °С до глубоких степеней превращения показало, что введение ПК приводит к уменьшению времени достижения предельной конверсии. С увеличением содержания ПК в составе инициирующей системы общая скорость процесса возрастает (рис.).
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Рис. Зависимость степени конверсии ММА от времени полимеризации при 60 °С в присутствии ПБ (1) и системы ПБ – ПК. [ПБ] = 1.0 ммоль/л, [ПК] = 0.1 (2), 1.0 (3), 10.0 (4) ммоль/л.
Молекулярная масса полиметилметакрилата (ПММА), синтезированного на основе ПБ и ПК с увеличением конверсии возрастает, коэффициенты полидисперсности составляют 2.4–3.5 и мало меняются на глубоких стадиях превращения. Содержание синдиотактических фрагментов в полимерной цепи при использовании ПК увеличивается в среднем на 6–9%, по сравнению с контрольным образцом ПММА.
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