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Изучена радикальная полимеризация метилметакрилата (ММА), инициированная пероксидом бензоила (ПБ), в присутствии гетерометаллических пивалатных комплексов FeIII и NiII (I) (рис. 1, а) и FeIII и CoII (II) (рис. 1, б).
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Рис. 1. а) R = C(CH3)3, М = Ni; б) R = C(CH3)3, М = Co.
Показано, что введение гетерометаллических пивалатных комплексов в полимеризацию ММА, инициированную ПБ, при 60°С приводит к уменьшению времени достижения предельной конверсии. При этом полимеризация ММА в присутствии комплекса I протекает с большей скоростью, чем в присутствии II. С увеличением концентрации пивалатных комплексов общая скорость процесса возрастает (рис. 2).
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Рис. 2. Зависимость степени конверсии ММА от времени полимеризации при 60°С в присутствии ПБ (1) и систем ПБ – I (3, 5), ПБ – II (2, 4). [ПБ] = 1.0 ммоль/л, [I] = 1.0 (3), 10.0 (5) ммоль/л, [II] = 1.0 (2), 10.0 (4) ммоль/л.
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