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В наших предыдущих работах мы показали, что Me3Si-замещенные трициклононены активны в мететезисной и аддитивной полимеризациях. Полученные полимеры обладали перспективными газотранспортными характеристиками и оказались на уровне  известных высокопроницаемых полимеров [1]. Удобным способом получения трициклононенов является [2+2+2]-циклоприсоединение замещенного олефина к квадрциклану [2]. В этой работе мы расширили круг “диенофилов”, вводимых в реакцию с квадрицикланом, изучив реакционность германий- и оловосодержащих этиленов и различных ацетиленов:

[image: image1.wmf]G

e

C

l

3

M

e

M

g

I

G

e

M

e

3

G

e

C

l

3

G

e

C

l

3

S

n

C

l

3

B

u

3

S

n

S

n

B

u

3

G

e

C

l

3

E

t

2

O

G

e

M

e

3

M

e

M

g

I

E

t

2

O

5

8

%

7

5

%

6

0

%

7

8

%

S

i

C

l

3

S

i

C

l

3

S

i

C

l

3

S

i

M

e

3

S

i

M

e

3

S

i

M

e

3

M

e

M

g

I

M

e

M

g

I

S

i

C

l

3

S

i

C

l

3

C

l

3

S

i

9

2

%

5

5

%

7

5

%

6

0

%

S

n

C

l

3


Согласно схеме были получены продукты циклоприсоедиения трихлорсилилацетиленов, винил- и этинилхлоргерманов к квадрициклану, а также проведено метилирование этих продуктов реактивом Гриньяра. Полученные триметилсилил- и триметилгермил-трициклононены и трициклононадиены были вовлечены в аддитивную и метатезисную полимеризации:
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Синтезированные полимеры обладали перспективными газотранспортными свойствами. Например, проницаемость по углекислому газу аддитивного поли(3-(триметилгермил)трициклононена) составила более 3800 Баррер. Коэффициент селективности в паре бутан/метан оказался равным 17,5.
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