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Взаимодействие фуллерена С60 с различными электронодонорными молекулами (тетратиофульваленами, металлоценами, металлопорфиринами) может приводить к образованию донорно-акцепторных комплексов с различной степенью переноса заряда (от молекулярных комплексов до ион-радикальных солей) [1]. Фуллерен С60 и ферроцен образуют молекулярный комплекс состава 1:2 [2]. 
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Рис. Комплекс фуллерена С60 с ферроценом С60(2(Cp2Fe).
Ранее нами установлено, что ферроцен и другие металлоцены активно участвуют в процессе формирования полимерной цепи [3, 4], что представляется важным и для синтеза фуллеренсодержащих полимеров.
Согласно результатам исследования при введении ферроцена в систему стирол–пероксид бензоила–фуллерен С60 происходит изменение кинетических закономерностей процесса, что выражается в уменьшении индукционного периода и увеличении скорости процесса. Одной из возможных причин этого может быть образование и участие в полимеризации комплекса ферроцена и фуллерена.
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