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 Синтезирована четвертичная аммониевая соль (ЧАС) на основе бензоилхлорида и третичного амина с двумя углеводородными радикалами С10-16 – метилбензилди(дека-гексадекаалкил)аммоний хлорид (Азол 1016).[1]
 Присутствие в молекуле третичного амина двух объёмных углеводородных заместителей затрудняет процесс алкилирования третичного амина бензоилхлоридом. По-видимому, это стерическое затруднение, а также нарастающая вязкость среды в процессе получения Азола 1016 не позволяют получить выход Азола 1016 более 85%.

Процесс взаимодействия бензоилхлорида с третичным амином является обратимым, поэтому выбор температурного режима синтеза Азола 1016 является важным фактором. Анализ данных, полученных при проведении реакции в широком интервале температур, позволил выбрать оптимальную температуру, которая оказалась равна 110 – 115 оС. 
Предварительные стехиометрические расчёты показали, что оптимальным мольным соотношением между бензоилхлоридом и третичным амином является соотношение 1:1.

Азол 1016 проявил поверхностно-активные свойства – он снижает поверхностное натяжение на межфазной границе углеводород-вода.[4]
Было показано, что при использовании Азола 1016 в качестве ПАВ при получении искусственных латексов, Азол 1016 адсорбируется на поверхности частиц и формирует как структурно-механический, так и электростатический барьеры устойчивости, обеспечивая стабильность полимерной суспензии в течение долгого времени.[2,3] 
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