Силоксан-содержащий норборнен: синтез и метатезисная полимеризация
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Ранeе было показано, что введение силильных групп существенно повышает газопроницаемость углеводородов через полинорборнены [1, 2]. При этом наибольшего эффекта удалось добиться при введении гибких заместителей, содержащих силоксановый фрагмент. В частности, полинорборнен с Si(OSiMe3)3-заместителем проявляет высокую селективность при разделении углеводородных газовых смесей.

В данной работе был разработан простой и селективный метод синтеза нового норборнена, содержащего Si-O-Si-фрагмент. Мономер получали по реакции гидросилирования с использованием катализаторов на основе соединений палладия:
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Путем метатезисной полимеризации в присутствии катализатора Граббса первого поколения синтезировали соответствующий полинорборнен и изучили его свойства.
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