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На данный момент двойные карбоксилаты изучены мало. В литературе известны различные применения этих солей. В данной работе представлены результаты по синтезу и исследованию трихлорацетатов меди и s-металлов – Cs и Ba. При кристаллизации из раствора, содержащего трихлорацетат-анионы и катионы меди(II) и соответствующих
s-металлов, образуются синие кристаллы соединений состава Cs2Cu(CCl3COO)4 и BaCu(CCl3COO)4(CCl3COOH)4(H2O)4.
Методом рентгеноструктурного анализа определено, что Cs2Cu(CCl3COO)4 кристаллизуется в орторомбической сингонии с пространственной группой I212121 и параметрами элементарной ячейки: a = 13.1056(4) Å, b = 14.8598(4) Å, c = 41.642(1) Å; R=0,041. Симметричная структура аниона стабилизируется катионом с большим радиусом – цезием и состоит из мономерных анионных фрагментов Cu(CCl3COO)42-, связанных друг с другом катионами цезия. Каждый атом меди координирует четыре атома кислорода четырех карбоксилатных анионов, которые находятся в вершинах почти плоского квадрата (рис. 1).
Методом рентгеноструктурного анализа определено, что BaCu(CCl3COO)4(CCl3COOH)4(H2O)4 кристаллизуется в тетрагональной сингонии с пространственной группой P(421c и параметрами элементарной ячейки: a = 17.0250(5) Å,
c = 8.8758(3) Å; R = 0.0787. Присутствует симметричный анионный фрагмент состава Cu(CCl3COO)42-. Различие структур рассматриваемых соединений заключается в координационном окружении s-металлов. В случае соединения цезия, катион координирует шесть атомов кислорода карбоксилатных групп. Катион бария координирует четыре атома кислорода карбоксилатных групп, четыре атома кислорода молекул трихлоруксусной кислоты и атомы кислорода четыре молекул воды. Координационное число бария равно 12. Водородные связи обозначены пунктиром (рис. 2).
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Рис.1. Структура Cs2Cu(CCl3COO)4





Рис. 2. Структура�BaCu(CCl3COO)4(CCl3COOH)4(H2O)4








