Расчёт термодинамических величин оксихлорида алюминия
Лопатина А.В.

Санкт-Петербургский Горный Университет, Санкт-Петербург, Россия
Email: wlada005en@yandex.ru
Термодинамические величины являются важнейшими характеристиками химических процессов, связанных с очисткой сточных вод при использовании оксихлоридного коагулянта Al2(OH)5Clкр. В термодинамических справочниках отсутствуют практически все термодинамические значения для кристаллического оксихлорида алюминия состава Al2(OH)5Clкр. 
Взаимодействие оксихлоридного коагулянта с водой выражается химическим уравнением Al2(OH)5Clкр + H2Oaq = 2Al(OH)3, аморф +H+aq + Cl-aq. В работе О.А. Богомазова и других авторов определена стандартная теплота реакции взаимодействия кристаллического оксихлорида алюминия с водой, равная -1,17 ккал/моль. Термодинамические данные для расчётов Al2(OH)5Clкр + H2Oaq = 2Al(OH)3, аморф + H+aq + Cl-aq представлены в таблице.
	
	H2Oaq
	Al(OH)3, аморф
	H+aq
	Cl-aq
	OH-aq

	Теплота образования, ккал/моль
	-68,32
	-305,0
	0
	-40,02
	-54,97

	Энтропия, кал/(моль·К)
	16,71
	19,8
	0
	13,5
	-2,57



С использованием закона Гесса получено значение теплоты образования Al2(OH)5Clкр, равное – 580,52 ккал/моль. Энтропия иона в кристалле оксихлорида алюминия вычислена по формуле [image: image2.png]s0=2
iR-mA-15%,



 где А – атомный вес; z – заряд иона; r – радиус иона (Å). Энтропия Al2(OH)5Clкр равна [image: image4.png]Sai(omct = 9,82 +13,71 = 23,53 mons/(xan- K)



. Расчетное значение свободной энергии Гиббса [image: image6.png]


 равное -1,184 ккал/моль свидетельствует о возможности осуществления процесса разложения кристалла оксихлорида алюминия водой с образованием аморфного гидроксида алюминия, являющегося основой для сорбции тонкодисперсных частиц, находящихся в сточной воде.
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